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1. Авилова И.П., Кущева О.Л. Современные инновационные технологии на рынке недвижимости в строительстве.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Белгородская область обладает значительным инновационным потенциалом, который необходимо развивать, используя конкурентные преимущества, создавая зоны опережающего развития. Для успешного социально-экономического развития Белгородской области в среднесрочной и долгосрочной перспективах на основе развития выделенных зон и кластеров, реализации производственно-экономического, инвестиционного, инновационного и человеческого потенциала области необходимо совершенствовать энергетическую, транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуры.

2. Архипенко А.В. Кинематика движения сыпучего материала при вибровыпуске из бункера.

ГОУВПО «Кубанский государственный технологический университет»
Рассмотрено движение сыпучего материала, при воздействии вибростенки. Выделены этапы: начальное скольжение, попутное торможение, гравитационное опускание, встречное торможение, скольжение в установившемся режиме.

3. Бакалин Ю.И. Энергосберегающие технологии и экологическая безопасность на региональном уровне.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Существующие методы проведения энергетических обследований не всегда учитывают в полной мере вопросы охраны окружающей среды и обеспечения безопасности предприятий. Сочетание синхронного проведения энергетического и экологического аудитов с наибольшей полнотой могут отразить реальное состояние обследованного объекта.

4. Барабаш Д.Е., Волков В.В., Боровлев Ю.А. Укладка полимермодифицированных асфальтобетонных смесей с использованием щелевых свч излучателей.
Воронежский Военный авиационный инженерный университет.
5. Богданов В.С., Бажанова О.И., Богданов Д.В. Технологический расчет цементной мельницы.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.
6. Богданов В.С., Потапов Ф.П. Влияние поверхностно-активного вещества на процесс помола клинкера.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.
7. Богданов В.С., Фадин Ю.М., Латышев С.С., Богданов Д.В. Методика определения затрат мощности на взаимодействие конструкции вку с шароматериальной загрузкой тшм.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.
8. Богданов В.С., Фадин Ю.М., Латышев С.С., Богданов Д.В. Математическое описание движения мелющих тел в области влияния наклонной перегородки.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.
9. Веретнов А.Л., Кущев Л.А., Фоменко Ю.В. Экструдер для переработки полимерных композиционных материалов.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Разработана конструкция экструдера со смесительным узлом для переработки ПКМ. Использование смесительного узла экструдера позволит интенсифицировать процесс гомогенизации расплавов ПКМ и диспергирования агломератов наполнителя.

10. Волабуев И.В., Кущев Л.А., Брусенцева В.С., *Петраков Г.Н. Разработка способа экономии газового топлива на тэц.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.
*Воронежский государственный технический университет.
11. Волков В.В., Белых А.Г., Бураков А.В. Параметры ударных воздействий сверхзвуковой струи жидкости с добавками водорастворимых полимеров и их влияние на разрушение различных материалов.
Воронежский Военный авиационный инженерный университет.

В статье рассмотрены параметры ударных воздействий сверхзвуковой струи жидкости с добавками водорастворимых полимеров на преграду в качестве которой выступают различные материалы, представлены преимущества данной сверхзвуковой струи жидкости с добавками водорастворимых полимеров по сравнению со струёй чистой воды в процессе гидрорезания различных материалов.
12. Волков В.В., Белых А.Г., Бураков А.В. Технология гидроабразивного разрушения бетона при ремонте верхних слоёв жёстких аэродромных покрытий.

Воронежский Военный авиационный инженерный университет.

Рассмотрены основные преимущества технологии гидроабразивного разрушения бетона при ремонте верхних слоёв жёстких аэродромных покрытий над существующими способами ремонта, устройство и предназначение основных функциональных элементов технологической системы водоструйной установки сверхвысокого давления.

13. Гнездилова С.А. Исследование процесса влагонакопления в грунте земляного полотна.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Был исследован механизм сезонного колебания влаги в грунте земляного полотна в полевых условиях на территории Белгородской области. На основе анализа данных непосредственных наблюдений была предложена зависимость, позволяющая прогнозировать величину влажности в течение летне-осеннего периода.

14. Гридчин А.М., Ядыкина В.В., Высоцкая М.А., Коротаев А.П. Асфальтовяжущее на основе пористого минерального порошка.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Проведены исследования на возможность использования тонкодисперсного отхода промышленности – перлитовой пыли в качестве минерального порошка при производстве асфальтобетонных смесей.

15. Гродецкая Е.В., Трубаев П.А. Энергосбережение в общественных и административных зданиях г. Белгорода.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

В работе проведен анализ нормативных документов по энергоэффективности. Представлен энергетический баланс г. Белгорода и экспресс- аудит управления образования. Рассмотрены, основные мероприятия по энергосбережению.
16. Дейнека К.Ю. Интенсификация рабочих режимов барабанных мельниц с автоколебательной внутрикамерной загрузкой.

Национальный университет водного хозяйства и природопользования (г.Ровно, Украина).

Установлено, что автоколебания внутрикамерной загрузки барабана определяются вариациями ее осевого момента инерции, момента сопротивления и дилатансии. Оценено влияние содержания измельчаемого материала в загрузке на интенсивность ее колебаний и эффективность процесса.

17. Денисова Ю.В., Черныш Н.Д., Назарьева Е.В. К вопросу о снижении теплопотерь через оконные и балконные заполнения гражданских зданий.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Для поддержания в помещении благоприятного микроклимата, уменьшения расхода топлива и снижения теплопотерь необходимо особое внимание обратить на окна. Сравнительно небольшие затраты на повышение теплоизоляции окон дают значительное уменьшение расходов на отопление и позволяют улучшить тепловой комфорт в помещении. Проблема повышения теплоизоляции окна довольно актуальна. Решением данной проблемы можно считать стеклопакетное остекление. Теплоизоляция стеклопакета напрямую зависит от его герметичности: при ее нарушении стеклопакет теряет все свои положительные свойства. Таким образом, теплозащитные свойства окон – это не только проблема экономии энергии, но и условие обеспечения комфортных условий внутри помещений.

18. Ильина Т.Н., Севостьянов М.В., Шкарпеткин Е.А., Спирин М.Н. Технологический комплекс для производства перлитосодержащих заполнителей.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Актуальными на сегодняшний день являются разработки малотоннажных технологических комплексов (МТК). Разработанный нами МТК, позволяет реализовать различные схемы работы оборудования для получения перлитосодержащих гранулированных заполнителей. Сформованные гранулы могут быть использованы в качестве заполнителей для лёгких бетонов.

19. Ильина Т.Н., Севостьянов В.С., Шкарпеткин Е.А., Макридин А.А., Писарчук А.П. Технологический комплекс для производства перлитосодержащих композиционных смесей.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Технологический комплекс описанный в данной статье может быть использован для получения сухих строительных смесей различного технологического назначения, в том числе теплоизоляционных смесей с использованием техногенных перлитосодержащих материалов и фибронаполнителей из целлюлозно-бумажных отходов.

1. Карацупа С.В., Лютенко А.О., Полежаев К.А., Дмитриева Т.В. Дорожный грунтобетон с использованием ионного закрепителя грунта.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

В статье рассмотрен вопрос получения грунтобетона из глинистых грунтов, вяжущего и ионного закрепителя грунта, произведены исследования сырьевых материалов, подбор состава и полученного строительного композита, а также обозначена перспективность проведенных исследований.
20. Коротков А.В., Котлярский Э.В. Влияние количества эмульгатора на дисперсность и вязкость битумной эмульсии.
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

Для возможности прогнозирования качества битумных эмульсий проведены испытания с различным содержанием вяжущего и эмульгатора, используя различные методики. Сформулированы выводы и намечены пути дальнейшего исследования.

21. Котлярский Э.В., Рамос А., Миронов Н.Н. Методика оценки удельной поверхности минеральной части асфальтобетонной смеси.
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

Предлагаемая методика определения удельной поверхности минеральной части асфальтобетонных смесей с учетом формы и плотности узких фракций частиц позволяет повысить точность и надежность расчетов и определения оптимального содержания битума.

2. Лесовик Р.В., Клюев А.В., Клюев С.В. Мелкозернистый сталефибробетон на основе техногенного песка для получения сборных элементов конструкций.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

22. Лозовая С.Ю., Лымарь И.А. Исследование влияния конструктивного исполнения мешалки на перемещение мелющей среды в помольном устройстве.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

В докладе представлены конструкция помольно-смесительного устройства периодического действия и результаты проведенных опытов по исследованию характера перемещения мелющей загрузки в данном устройстве.

23. Лозовая С.Ю., Лымарь И.А., Лымарь И.А. Исследование характера смешения порошков в помольно-смесительном устройстве периодического действия.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

В докладе представлены конструкция помольно-смесительного устройства периодического действия и результаты проведенных опытов по исследованию характера смешения компонентов смеси в данном устройстве.

24. Лозовая С.Ю., Уваров В.А., Лозовой Н.М. Моделирование движения загрузки в смесительных устройствах с изменяемыми рабочими камерами.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Для проведения прочностных расчетов элементов смесительного устройства с изменяемой рабочей камерой необходимо определить силы, действующие на компоненты смеси, для этого теоретически и экспериментально был определен характер перемещения загрузки от рабочих органов.
25. Лозовой Н.М. Смесительно-помольный аппарат с изменяемой рабочей камерой.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

В статье произведен анализ проблем и требований, возникающих при приготовлении сухих строительных смесей. В результате предложено эффективное смесительно-помольное устройство с изменяемой камерой, обеспечивающее широкий диапазон силового воздействия на частицы с возможностью управления механизмом их перемешивания.
26. Лютенко А.О., Лебедев М.С. Дорожно-строительные материалы с использованием модифицированного техногенного сырья.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

27. Рассматриваются аргиллиты Коркинского угольного месторождения как возможный источник сырья для производства дорожных асфальтобетонов, разработаны составы и получены композиты с применением техногенного сырья в качестве заполнителей.

28. Лютенко А.О., Лебедев М.С. Отходы горнодобывающих предприятий как сырье для производства эффективных дорожно-строительных материалов.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся возможности использования отходов горнодобывающих предприятий как перспективного крупнотоннажного источника сырья для производства дорожно-строительных материалов.

29. Масягина Н.И., Кущев Л.А. Промышленные узлы – как одна из форм территориальной организации производства.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.
Выделение промышленных узлов в составе территориально-производственных комплексов является одной из важнейших задач совершенствования территориальной организации производства.

30. Науменко Ю.В. Энергосберегающие рабочие режимы агрегатов внешнекамерного многостадийного измельчения в барабанных мельницах.

Национальный университет водного хозяйства и природопользования (г.Ровно, Украина).

Приняты динамические критерии оценки производительности и энергетической эффективности помола. Установлены рациональные технологические и конструктивные параметры барабанных мельниц внешнекамерного многостадийного измельчения. Оценено влияние содержания измельчаемого материала в загрузке на эффективность процесса.
31. Погромский А.С., Оксаниченко Н.А. Основные направления проектирования дорожных одежд для благоустройства населенных пунктов Белгородской области.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Произведен анализ существующих конструкций дорожных одежд и определены основные направления их проектирования для благоустройства населенных пунктов Белгородской области.

32. Потёмкин В.Г. Применение оптических датчиков в автоматизированных системах управления сушильных установок.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

В докладе приведен анализ автоматизированных систем управления сушильных установок на примере асфальтобетонных заводов. Выявлены их недостатки и предложены варианты их устранения. Рассмотрены факторы, влияющие на качество асфальтобетонных смесей, и предложена система контроля сушки компонентов смеси, на основе оптических датчиков влажности и температуры.

33. Ронов А.В., Шибакова В.С., Тихомирова И.Н. Исследование минерального состава и гидравлической активности шлаков ткмз.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева.

Исследован минерально-фазовый состав шлаков Косогородсткого металлургического завода Тульской области (ТКМЗ). Установлено, что на базе гран. шлаков ТКМЗ можно получить шлакощелочной цемент. В качестве щелочного активатора использовалась сода техническая.
34. Севрюгина Н.С, Прохорова Е.В. Оценка параметров совместимости унифицированных элементов дорожных машин.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Рассмотрены основные требования по конструктивной унификации машин. Предложено конструирование машин осуществлять по модульному типу, обеспечивающему многовариантность унифицированных элементов. На примере оценки согласованности основных параметров двигателя внутреннего сгорания и гидротрансформатора доказано, что при синтезе унифицированных конструкций предварительно следует установить оптимальный диапазон параметров агрегатов.

35. Сердюкова А.А. К вопросу об оценке эффективности противоморозной добавки.

ОАО «Завод ЖБК-1»

Рассмотрен вопрос о необходимости создания нового нормативного документа, в котором методы определения эффективности противоморозных добавок будут максимально приближены к условиям зимнего бетонирования на строительной площадке и позволят сопоставить показатели эффективности разных добавок, полученные в равных условиях.

36. Сиваченко Л.А. Адаптивные методы в природе и технике и их реализация.

Белорусско-Российский университет.

Описаны наиболее известные методы адаптации, проявляющиеся в природе и технике. Показана их функциональная аналогия и даны примеры реализации. Предполагается, что природные явления с успехом могут быть перенесены и на технологические системы.
37. Сиваченко Л.А., Сиваченко К.Л., *Сиваченко Т.Л. Струйное измельчение на основе турбинного ветроагрегата.

Белорусско-Российский университет.

* Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

На основе турбинного ветроагрегата предложено создать струйную мельницу. С этой целью крутящий момент от турбинного колеса передается компрессору, сжатый воздух от которого поступает в зону измельчения.

38. Сиваченко Т.Л. Создание волокно-стержневых аппаратов для получения наноразмерных композиций.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Рассмотрены проблемы измельчения и получения наноразмерных композиций в дисперсных системах. Предложены новые конструкции волоконно-стержневых мельниц. Дана оценка путей их развития и перспектив использования в промышленных условиях.

39. Спасов Н.Н., Кущев Л.А. Разработка высокоэффективного инерционного аппарата для улавливания пылей горно-рудного производства.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Разработана оригинальная конструкция инерционного аппарата для улавливания относительно крупных частиц пыли. В нашем аппарате достигнуто значительное уменьшение гидравлического сопротивления аппарата, его габаритов и металлоемкости. Значительно уменьшается абразивный износ внутренних поверхностей.

40. Строганов В.Ф., Строганов И.В. Наполненные эпоксиполимерные муфты с эффектом «память формы».
Казанский государственный архитектурно-строительный университет.

Рассмотрено влияние наполнения эпоксиполимерной матрицы дисперсными и волоконными наполнителями на изменения упруго-деформационных характеристик полимеров, в том числе при реализации эффекта «память формы» для муфто-клеевых соединений трубопроводов.
41. Суслов Д.Ю., Кущев Л.А., Окунева Г.Л., *Городов В.И. Биогазовые установки – энергетический резерв строительной индустрии.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

* ЗАО «Корочанский плодопитомник».

Рассмотрена проблема использования биогаза в качестве альтернативного топлива при изготовлении строительных материалов и конструкций. Разработана и смонтирована полупромышленная установка интенсификации процессов метаногенеза и получения биогаза на основе органического субстрата. Проведены экспериментальные исследования процесса получения биогаза в мезофильном температурном режиме при влажности биомассы 90 %. В результате проведенных экспериментов определена оптимальная продолжительность брожения органического субстрата в биореакторах барботажного типа.
42. Тарасенко В.Н., Денисова Ю.В. Эффективная звукоизоляция ограждающих конструкций.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Изоляция от всех видов шума должна обеспечиваться планировкой зданий, снижением уровня шума от санитарно-технического, инженерного оборудования, рациональными конструкциями ограждений. Наибольший технический и экономический эффект достигается при комплексной защите при проектировании.

43. Толмачев С.Н. Роль мелких заполнителей в формировании структуры и свойств долговечных дорожных цементных бетонов.

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет.

44. Фоменко Ю.В., Севрюгина Н.С., Веретнов А.Л. Транспортная логистика как эффективное функционирование и развитие деятельности предприятии строительной отрасли.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

В настоящее время транспортная логистика — это неотъемлемая часть в организации современного бизнеса. Если не разработать оптимальные транспортные решения для предприятий строительной индустрии и не иметь специалистов по таможенному оформлению, предприятие потеряет значительные средства на доставку товаров к потребителю. Потеря средств для предприятия влечет за собой нереализацию своих тактических целей в краткосрочном периоде, а в долгосрочном – не выйдет на запланированные показатели развития.

45. Ханин С.И. Особенности движения мелющих тел в барабане шаровой мельницы.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Рассмотрены особенности движения мелющих тел в барабане трубной мельницы, оснащенном различными конструкциями внутримельничных устройств.

46. Ханина О.С., Ханин Д.С. Организация внутримельничной классификации материала в трубной мельнице.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Разработана новая конструкция межкамерной классифицирующей перегородки, позволяющей эффективно разделять частицы материала по крупности, повысить эффективность процесса измельчения материала в трубной мельнице.

47. Хоружая Н.В. Исследование когезионных свойств битумно-полимерных мастик на основе отходов техногенного сырья.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Проведено изучение структурирующей способности отхода ммс при его помоле в битумах различной вязкости на примере когезионной прочности, а также взаимодействие между составом, структурой и свойствами асфальтовяжущего.

48. Чалов В.А. Актуальные проблемы развития центробежных обеспыливающих аппаратов и пути их решения в промышленности строительных материалов.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

В статье приведен анализ объемов пылевыбросов в атмосферу предприятиями различных отраслей промышленности РФ, а также основных направлений развития пылеулавливающих центробежных аппаратов. Описана экспериментальная установка для проведения испытаний новой конструкции циклона, предложенной группой авторов БГТУ им. В.Г. Шухова.

49. Чемеричко Г.И., Гайда А.А. Уплотнение холодного конца вращающейся печи.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.
50. Шиман Л.Ю., Шиман А.А., Санабрия Л.Э. Сравнительная оценка реологических характеристик модифицированных битумов Колумбии.

Корпорация по исследованию и развитию в области дорожного строительства и транспорта, Корасфальтос, Колумбия.
51. Широбоков К.П. Теплоизоляционные материалы из волокон термопластичных веществ.

Воткинский филиал Ижевского государственного технического университета.
52. Шухов В.И., Тоболенко С.С. Сдвигоустойчивость асфальтобетона различных типов.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

В статье рассматриваются вопросы определения характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона типа А, Б и Г.

53. Юдин Д.А. Интеллектуальная система мониторинга и оперативного управления вращающимися печами обжига с применением технического зрения.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

В работе предлагается интеллектуальная система для мониторинга и оперативного управления вращающимися печами обжига с применением технического зрения, работающая в реальном масштабе времени не имеющая отечественных аналогов.
54. Ядыкина В.В., Лукаш Е.А. Повышение эффективности бетонов за счет модифицирования поверхности дисперсных минеральных наполнителей.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Рассмотрена возможность модифицирования ультрафиолетовым облучением минеральных наполнителей. Определено оптимальное время воздействия ультрафиолета для каждого материала, при котором концентрация обменных центров достигает максимального значения. Обоснованы рациональные пределы содержания модифицированных наполнителей в бетоне.

55. Ядыкина В.В., Траутваин А.И. Получение эффективных дорожно-строительных материалов за счет использования механоактивированных наполнителей.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Рассмотрено изменение удельной поверхности и концентрации активных центров в зависимости от размолоспособности различных помольных агрегатов. Установлено улучшение взаимодействия активированных минеральных порошков с битумом по сравнению с неактивированными.
